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Devlon Acetal Copolymer

المصنع
Devol® Engineering

Polymers
الفئة

Acetal )POM(

Copolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Devlon Acetal Copolymer هي مادة أسيتال )POM( كوبوليمر. وهي متوفرة في أوروبا. السمات

الهامة لـ Devlon Acetal Copolymer هي: كوبوليمر مثبط للهب 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - بوليمر مشترك الميزات

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.42 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.22 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 120 صلابة روكويل
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2240 - 85 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2840 psi 411907.92 ASTM D638 معامل الشد

MPa 64.1 psi 9296.94 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 60 % استطالة الشد

MPa 89.7 psi 13009.91 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 103 psi 14938.91 ASTM D695 قوة الضغط

ASTM D621 - 1.00 % التشوه تحت الحمل

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 158

 C° 110

 -

 F° 316.4

 F° 230.0

ASTM D648

-

 -

C° 165 F° 329.0ASTM درجة حرارة الانصهار

 D3418

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/9.5E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM E831

درجة حرارة الخدمة

 C° 100

 C° 140

 -

 F° 212.0

 F° 284.0

ASTM D570

-

 -

صفحة 2 من 3



الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

kV/mm - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

HB - UL 94 تصنيف اللهب
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