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Ultramid® A3L BK7793

. BASF Leuna P
Fabricante GmbH Categoria Nylon 66

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Ultramid A3L BK7793 es un poliamida 66 modificada por impacto y estabilizada
térmicamente para moldeo por inyeccién. Este grado tiene una excelente
apariencia superficial y fue disefiado para ofrecer una resistencia excepcional a
rayones y marcas. Aplicaciones Ultramid A3L BK7793 se puede utilizar en
aplicaciones interiores automotrices como embellecedores de paneles de
instrumentos y embellecedores de puertas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! ) Método
Imperial

Aditivo estabilizador térmico -
Modificador de impacto -

Caracteristicas Estabilizado térmicamente -
Modificado por impacto -
Resistente al aceite -
Apariencia Superficial -
Agradable -
Resistente a los arafazos
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Usos Tablero de instrumentos
automotriz

Piezas interiores
automotrices

Certificaciones de
organismos

EC 1907/2006 (REACH)

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS
Formas Pellets
Método de Moldeo por inyeccién

procesamiento

Fisico

Propiedad Sistema Métrico
Densidad 1.22 g/cm3
Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Deformacion nominal a la traccion
en rotura

Modulo de flexion
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Sistema Imperial

Sistema
Métrico

2500 MPa

55.0 MPa

2.8 %

52 %

2360 MPa

Sistema
i Método
Imperial
Método
ISO 1183
Sistema
. Método
Imperial
362595.0 psi ISO
527-2
7977.09 psi ISO
527-2
_ ISO
527-2
- ISO
527-2
ISO 178

342289.68 psi



Mecanico

Propiedad

Resistencia al impacto 1zod con
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

Temperatura de fusion (DSC)

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Humedad maxima sugerida

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde

Presion de inyeccion

Velocidad de inyeccion

Contrapresion

Velocidad del tornillo
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Sistema
Métrico

7.8 kJ/m?
11 kJ/m?

Sistema
Métrico

65.0 °C

257 °C

Sistema
Métrico

60.0 °C
1.0to 2.0 hr
%

263 °C

60.0 to 100 °C

34.5to 124
MPa

Rapido

0.00 to 0.350
MPa

40 to 80 rpm

Sistema

. Método
Imperial
- ISO 180
3.71 ft-Ib/in?
5.23 ft-Ib/in?
Sistema ,
i Método
Imperial
149.0 °F ISO 75-2/
A
494.6 °F ISO 3146
Sistema Imperial Método

140.0 °F

505.4 °F

140.0 - 212.0 °F

5003.81 -
17984.71 psi

0.0 - 50.76 psi



Informacion de Procesamiento

Sist
Propiedad I? e-ma Sistema Imperial Método
Meétrico
Relaciéon de compresion del 3.0:1.0 a - -
tornillo 4.0:1.0

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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