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FICHA TECNICA (TDS)

NAXELL™ PC110-10G

MRC Polymers,

Fabricante
Inc.

Categoria

10% Fibra d
Carga/Filler . ° fbra de Estado
vidrio

I Descripcion del Producto

PC

En Stock - Listo para
exportar

PC110-10G estd disponible en colores naturales y personalizados. Mas informacién
y detalles estan disponibles a solicitud. El contenido de vidrio puede variar. Puede
ser estabilizado UV. Se pueden agregar lubricantes internos y externos. Disponible

en natural y negro - puede ir en colores.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de
vidrio, 10% relleno por peso

Contenido reciclado Si

Caracteristicas General
Viscosidad Media

Apariencia Negro
Colores disponibles
Color natural
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Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en.|a Método
Imperial
Formas Particula -
Método de Moldeo por inyeccion -
procesamiento
Fisico
ist ist
Propiedad Sls,' e-ma Sis en-1a Método
Métrico Imperial
Gravedad especifica 1.25 g/cm3 - ASTM D792
indice de fluidez de masa 8.0 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Contraccion de moldeo % - ASTM D955
Propiedades mecanicas
Propiedad S|§te-ma S|sten-1a Método
Métrico Imperial

Resistencia a la traccidon 76.0 MPa 11022.89 psi ASTM D638
Elongacion a la tracciéon 8.0 % - ASTM D638
Modulo de flexion 3450 MPa 500381.1 psi ASTM D790
Resistencia a la flexion 110 MPa 15954.18 psi ASTM D790
Impacto Izod con entalla 110 J/m 2.06 ftlb/in ASTM D256
Impacto con dardo 24.4 ) - ASTM

D3763

instrumentado
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Térmico

Sistema Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método

Temperatura de deflexiéon bajo - ASTM

carga 143 °C 289.4 °F z;‘_‘sl
138 °C 280.4 °F D648

ASTM
D648

CLTE 3.2E-5 cm/cm/ - ASTM
°C D696

Informacion de Procesamiento

Propiedad S|s,;te'ma S|sten'1a Método

Métrico Imperial

Temperatura de secado 127 °C 260.6 °F

Tiempo de secado hr -

Punto de rocio °C -

Humedad maxima sugerida 0.020 % -

Temperatura trasera °C -

Temperatura media °C -

Temperatura frontal °C -

Temperatura de boquilla °C -

Temperatura de procesamiento °C -

(fusion)

Temperatura del molde °C -

Presion de inyeccion MPa -

Velocidad de inyeccion Moderado -

Contrapresion MPa -
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Informacion de Procesamiento

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err_la Método
Metrico Imperial
Velocidad del tornillo rpm - -
Colchon 6.35 mm 0.25in -

Desconocido - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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