PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/ppa-edgetektm-am-35gf000-fr-nh/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

Edgetek™ AM-35GF/000 FR NH

PolyOne
Fabricante y , Categoria PPA
Corporation
35% Fibra de En Stock - Listo para
Carga/Filler , ° Estado P
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

El portafolio de Compuestos Termoplasticos de Ingenieria Edgetek® abarca una
amplia gama de materiales de alto rendimiento estandar y formulados a medida.
Este portafolio incluye materiales de alta temperatura para entornos de
temperatura de servicio elevada, materiales de alto mddulo / estructurales para
aplicaciones de carga y alta resistencia y productos retardantes de llama. Estos
compuestos se basan en resinas termoplasticas de ingenieria seleccionadas que
se combinan con aditivos de refuerzo como fibra de carbono, fibra de vidrio y
perlas de vidrio.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 35% de relleno -
por peso
Caracteristicas Retardante de llama -

Libre de halégenos -

Usos Aplicaciones automotrices -
Aplicaciones eléctricas/ -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
electrénicas
Uso general
Aplicaciones industriales

Formas Pellets

Método de Moldeo por inyeccién

procesamiento

Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Densidad 1.51 g/cm3
Contraccion de moldeo

0.70 %

0.10 %
Mecanico
Propiedad ;iz:«:ir::
Mdédulo a la traccion 12500 MPa
Esfuerzo a la tracciéon 150 MPa
Deformacion a la traccion 2.0 %
Modulo de flexion 10000 MPa
Esfuerzo a la flexion 210 MPa
Resistencia al impacto Charpy con 6.0 kJ/m?
entalla
Resistencia al impacto Charpy sin 50 kJ/m?

entalla
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

1812975.0 psi

21755.7 psi

1450380.0 psi
30457.98 psi

2.85 ft-Ib/in2

23.79 ft:lb/in?

Método

Método

ISO 1183

ISO 294-4

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO 178

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU



Térmico

Sistema

P iedad
ropieca Métrico
Temperatura de deflexion 280 °C

térmica

Temperatura de fusion

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

indice de seguimiento comparativo

Clasificacion de inflamabilidad

indice de inflamabilidad al alambre
incandescente

Temperatura de ignicion al alambre
incandescente

indice de oxigeno

Informacion de Procesamiento
Propiedad

Temperatura de secado

Tiempo de secado
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320 to 330 °C

Sistema
Métrico

600 V

V-0

V-0

960 °C

960 °C
960 °C

750 °C
750 °C
775 °C

%

Sistema
Métrico

120 °C

4.0 hr

Sistema
Imperial

536.0 °F

608.0 - 626.0 °F

Sistema
Imperial

1760.0 °F
1760.0 °F
1760.0 °F

1382.0 °F
1382.0 °F
1427.0 °F

Sistema
Imperial

248.0 °F

Método

ISO 75-2/A

ISO
11357-3

Método

IEC 60112

UL 94

IEC
60695-2-12

IEC
60695-2-13

ISO 4589-2

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad

Humedad maxima sugerida

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde

Sistema
Métrico

%

320 to 340 °C

90.0 to 120 °C

Sistema
Imperial

608.0 - 644.0
°F

194.0 - 248.0
°F

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Direccion:

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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