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ULTEM™ PW1000 resin

SABIC Innovative
Fabricante , Categoria PEI
Plastics

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Polieterimida estandar sin relleno (Tg 217°C). Grados especificos-colores estan
disenados y certificados para su uso en aplicaciones de agua potable. Certificados
KTW, WRAS, ACS, NSF-61 y W270. Aprobado por la FDA de EE. UU. y contacto con
alimentos europeos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en.ia Método
Imperial

Caracteristicas Contacto Alimentario Aceptable -
Usos Aplicaciones de Agua Potable -
Certificaciones de Clasificacion ACS no especificada -
organismos -

DVGW W270 -

EU Contacto Alimentario, -
Clasificacion No Especificada -
FDA Contacto Alimentario, -
Clasificacidon No Especificada -
Clasificacion KTW No
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Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Especificada
NSF 61
Clasificacidon no especificada
WRAS
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Sistema Sistema
i Mét
Propiedad Métrico Imperial etodo
Densidad 1.27 g/cm3 - ISO 1183
indice de fluidez de volumen 13.0 cm3/ - 1SO 1133
(MVR) 10min
Contraccion de moldeo 0.50t00.70 % - Internal
Method
Absorcion de agua - ISO 62
1.3 % -
0.70 % -
Dureza por indentacion de bola 140 MPa 20305.32 psi ISO 2039-1
Mecanico
Propiedad Sls':te-ma Slsten-1a Método
Métrico Imperial
Modulo a la traccion 3200 MPa 464121.6 psi IS0 527-2/1
Esfuerzo a la traccion - ISO 527-2/50
105 MPa 15228.99 psi i
85.0 MPa 12328.23 psi
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Mecanico

Propiedad

Deformacion a la traccion

Mddulo de flexion

Esfuerzo a la flexion
Resistencia a la abrasion Taber
Resistencia al impacto Charpy

con entalla

Resistencia al impacto 1zod con
entalla

Resistencia al impacto Izod sin
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexién
térmica

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

CLTE
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Sistema
Métrico

6.0 %

60 %
3300 MPa
160 MPa

10.0 mg

4.0 kj/m?
4.0 kj/m?
10 kJ/m?

6.0 kj/m?
6.0 kj/m?

Sin ruptura
Sin ruptura

Sistema

Métrico

200 °C
190 °C

215 °C
211 °C

5.0E-5 cm/
cm/°C

Sistema

Imperial Método
- ISO 527-2/50
478625.4 psi ISO 178
23206.08 psi ISO 178
- Internal
Method
1.9 ft-1b/inz ISO 179/1eA
ISO 179/1eA
1.9 ft-Ib/in2
ISO 179/2
476 folbfine o C
- ISO 180/1A
2.85 ft:lb/in? -
2.85 ft:lb/inZ
- ISO 180/1U
sistema Método
Imperial
392.0 °F ISO 75-2/Be
374'0 oF ISO 75-2/Ae
419.0 °F ISO 306/A50, ISO
. o 306/B120
411.8 °F ISO 306/B50
- ISO 11359-2



Térmico

Propiedad

Conductividad térmica

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

indice de oxigeno 47 %

Sistema Métrico

Método

ISO 8302

Sistema Sistema
Métrico Imperial
5.0E-5 cm/

cm/°C

0.24 W/m/K -

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Humedad maxima sugerida

Temperatura del tolva

Temperatura trasera

Temperatura media

Temperatura frontal

Temperatura de boquilla

Temperatura de procesamiento
(fusion)
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Sistema
Métrico

150 °C

4.0to 6.0 hr

0.020 %

80.0 to 120 °C

340 to 395 °C

350 to 405 °C

360 to 415 °C

350 to 405 °C

370 to 410 °C

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

302.0 °F

176.0 - 248.0
°F

644.0 - 743.0
°F

662.0 - 761.0
°F

680.0 - 779.0
°F

662.0 - 761.0
°F

698.0 - 770.0
°F

ISO 4589-2



Informacion de Procesamiento

Propiedad Slsl,te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Temperatura del molde 140 to 180 °C  284.0 - 356.0 -
°F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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