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TOTAL Polyethylene HDPE 51090

TOTAL Refining &
Fabricante , enning Categoria HDPE, HMW
Chemicals

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

HDPE 51090 es un polietileno de alta densidad (HDPE) de peso molecular semi
alto (SHMW) con alta resistencia al impacto y excelente resistencia a la fisuracién
por tensién ambiental (ESCR). Ha sido disefado especificamente para la
fabricacion de articulos moldeados por soplado (garrafas) dedicados al transporte
de mercancias peligrosas. HDPE 51090 es un grado en pellets y contiene
antioxidantes.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Antioxidante -

Caracteristicas Antioxidante -
Alta resistencia a la fisuracién -
por tensiéon (ESCR) -
Alta resistencia al impacto

Usos -
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Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Formas
Método de
procesamiento
Fisico
Propiedad

Densidad

Sistema Métrico

Aplicaciones de moldeo por
soplado
Jerricanes

EC 1907/2006 (REACH)

Pellets

Moldeo por soplado

Sistema Métrico Sistema Imperial

0.950 g/cm3

indice de fluidez de masa (MFR) 7.0 g/10 min

FNCT

Mecanico

Propiedad

1.1 day

Sistema
Métrico

Resistencia al impacto Charpy con 20 kJ/m?2

entalla

Informacion de Procesamiento

Sistema
P iedad
ropieca Métrico
Temperatura de procesamiento 180 to 220 °C
(fusién)
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Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

9.52 ftIb/in?

Sistema
Imperial

356.0 - 428.0

°F

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

ISO 16770

Método

ISO 179

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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