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Westlake LLDPE LF1050

. Westlake Plastics ,
Fabricante Categoria
Company

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

LLDPE

En Stock - Listo
para exportar

Westlake LF1050 es un LLDPE de buteno con alta rigidez adecuado para la
extrusién de peliculas fundidas. Este material puede ser utilizado al 100% o como
materia prima para mezclar con LDPE o mPE. Aplicaciones/Usos: Extrusion de
pelicula fundida Perfil de pelicula fundida Resina de mezcla para empaquetado GP

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Caracteristicas Comondmero de

Buteno

Rigidez, alta
Usos Embalaje

Mezclando

Pelicula Fundida

Perfil
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1520
organismos
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Formas Particula -
Método de procesamiento Extrusion -
Pelicula Fundida -
Fisico
ist ist
Propiedad SI? e.ma Sis en.la Método
Meétrico Imperial
Densidad 0.925 g/cm?3 - ASTM
D1505
indice de fluidez de masa 3.5 g9/10 min - ASTM
Propiedades mecanicas
ist ist
Propiedad s'% e_ma Sis err-la Método
Métrico Imperial
Espesor de pelicula - Ensayado 25 um 0.9843 mil
modulo secante - ASTM D882
213 MPa 30893.09 psi ASTM DE82
_ ASTM D882
248 MPa 35969.42 psi
Resistencia a la traccidon - ASTM D882
11.7 MPa 1696.94 psi ASTM D882
2.4 MP 1798.47 psi roT bess
12. a 1 psS| ASTM D882
32.4 MPa 4699.23 psi ASTM D882
21.4 MPa 3103.81 psi
Elongacion a la tracciéon - ASTM D882
700 % ) ASTM D882
ASTM D882
800 % -
Impacto por caida de dardo 90 g 3.17 oz ASTM
D1709A
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Propiedades mecanicas

Propiedad ;i:::i:‘: IS:;:E:I Método

Resistencia al desgarro - ASTM D1922

Elmendorf 60 g 2.12 oz ﬁzm Bi:ig
300¢g 10.58 oz

Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 90 - ASTM D2457

Opacidad 2.0 % - ASTM D1003

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusion °C -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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