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صادرات

توضیحات محصول

BSR-09® که برای کاربردهای فیلم دمیده توسعه یافته است، نوع جدیدی از رزین کمپوستپذیر است

که از منابع تجدیدپذیر با منشاء کشاورزی ساخته شده است. با ویژگیهای فنی و مکانیکی مشابه

LDPE معمولی، BSR-09® کیفیت محصولات نهایی را تضمین میکند. BSR-09® دارای گواهی

/ASTM D6400، ISO17088:2088، GB است و همچنین با استانداردهای بینالمللی EN13432

T20197 برای تجزیهپذیری زیستی مطابقت دارد. نرخ تجزیهپذیری BSR-09® در شرایط کمپوست

مناسب به 99% خواهد رسید و به آب و دیاکسید کربن تبدیل میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

زیستتجزیهپذیر ویژگیها

قابل کمپوست 

محتوای منبع تجدیدپذیر 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- فیلم دمیده شده کاربردها

ASTM D 6400 رتبهبندیهای استاندارد

 EN 13432

 -

 -

-

- 

 -- زرد شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.30 g/cm³ 1.20 -GB/T 1033 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابto 5.0 g/10 min 2.0 -ISO 1133 

Internal Method- % محتوای رطوبت

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -GB/T 1633 نقطه نرمشوندگی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal Method- % محتوای زیستمحور

 EN 13432- % زیستتخریبپذیری

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa -GB/T 1040 استحکام کششی

 GB/T 1040- % ازدیاد طول کششی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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