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Estron™ Acetate Yarn

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
CAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پارچههای بافته یا بافتنی از الیاف استات دارای ظاهری لوکس هستند. این الیاف از سلولز استات

خالص تشکیل شدهاند و الیاف استات Eastman Estron™ در درخشان و کدر موجود است. به دلیل

سفیدی ذاتی آن، الیاف استات Eastman Estron™ میتوانند رنگآمیزی شوند تا پارچههای پوشاکی

که بهویژه درخشان و با رنگ واقعی هستند، تولید کنند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آمورف ویژگیها

قابلیت رنگآمیزی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

مقاوم در برابر کپک 

محتوای منبع تجدیدپذیر 

نرم 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

نخ BCF کاربردها

پارچهها 

نوار تقویت شده با الیاف 

نوارها 

کاربردهای نساجی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.32 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D1909- 6.5 % جذب رطوبت

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Elongation( ازدیاد طول % to 25 22 -ASTM D2256 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سوزاندن نسبتاً کند سرعت سوختن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Breaking( تاب شکست

)Tenacity/to 1.50 g 1.20

 denier

/to 1.20 g 0.800

 denier

 -

 -

 -

ASTM

D2256

-

- 

to 229 °C 204444.2 - 399.2 محدوده نرمشوندگی

 F°

- 

Sticking( نقطه چسبندگی

)Point

 to 191 °C 177375.8 - 350.6

 F°

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 260 F° 500.0 دمای ذوب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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