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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Fibrolon® P 7550

تولیدکننده
FKuR Kunststoff

GmbH
دسته بندی

,Polyolefin

Unspecified

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۵۰ الیاف چوبفیلر

توضیحات محصول

کامپاند تقویت شده با الیاف طبیعی برای قالب گیری تزریقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف چوب، 50% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.03 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.46 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ISO 294-4 
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3250 psi 471373.5ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 22.0

 MPa 22.0

 -

 psi 3190.84

 psi 3190.84

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2 

 ISO 527-2- 3.0 % کرنش کششی

 MPa 3550 psi 514884.9ISO 178 مدول خمشی

 MPa 32.0 psi 4641.22ISO 178 تنش خمشی

 ISO 178- 4.0 % کرنش خمشی در استحکام خمشی

 ISO 527- 3.0 % کرنش کششی در استحکام کششی

 kJ/m² 3.3 ft·lb/in² 1.57ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 7.9 ft·lb/in² 3.76ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 139 F° 282.2ISO 306/A 

)DSC( دمای ذوب C° -ISO 3146 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- 0.30 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 150 F° 302.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 170 F° 338.0 دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 190 F° 374.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 200 F° 392.0 دمای نازل

 -- °C دمای قالب

 -MPa 200 psi 29007.6 فشار تزریق

 -- متوسط نرخ تزریق

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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