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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic Copolyester

Copolyesterدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: کوپلیاستر عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³

 g/cm³

 g/cm³

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183

ASTM D1505 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ASTM D955 

 ASTM D570- % جذب آب

Rockwell سختی -ASTM D785 

 ASTM D2240- سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

مدول کششی

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2

-

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 %

 %

 %

 %

 %

 %

 %

 %

 %

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2

-

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ISO 527-3 

مدول خمشی

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام خمشی

 MPa

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D790

ISO 178

ASTM D790 

 -- µm ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت
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خواص مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

g -ASTM ضربه پرتاب وزنه

D1709 

Elmendorf استحکام پارگی

 g

 g

 -

 -

 -

ASTM

D1922

ASTM

D1922

ASTM

D1922 

 N/mm -ISO 6383-1 مقاومت پارگی شلواری

cm³·mm/m²/atm/24نفوذپذیری اکسیژن

 hr

 -ASTM

D3985 

g/m²/24 hr -ASTM F1249 نرخ انتقال بخار آب

Izod مقاومت به ضربه

J/m شکافدار

 kJ/m²

 -

 -

 -

-

ASTM D256

ISO 180 

ضربه پرتاب وزنه ابزاری

 J

 J

 -

 -

 -

-

ASTM

D3763

ISO 6603-2 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C°

 C°

 C°

 C°

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

 C° -ASTM E1356 دمای انتقال شیشهای
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C°

 C°

 -

 -

 -

-

ASTM D1525

ISO 306 

CLTE cm/cm/°C -ASTM D696 

 W/m/K -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 16 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- ثابت دیالکتریک

 ASTM D150- ضریب تلفات

 sec -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- براقیت

)Transmittance( عبور نور % -ASTM D1003 

)Haze( کدورت % -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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