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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PVOH

PVOHدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

PVOH عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.29 -ISO 1183 چگالی

 to 129 mPa·s 3 cP 129.0 - 3.0ASTM D445 ویسکوزیته محلول

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 77 µm 25 mil 3.03 - 0.9843 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

to 20.4 8.96

 MPa

to 79.1 8.96

 MPa

to 23.0 8.96

 MPa

 -

2958.78 - 1299.54

 psi

11472.51 - 1299.54

 psi

3335.87 - 1299.54

 psi

-

ASTM D882

ASTM D882

ISO 527-3 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

to 47.0 23.5

 MPa

to 77.9 24.2

 MPa

 -

6816.79 - 3408.39

 psi

11298.46 - 3509.92

 psi

-

ASTM D882

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 % to 590 180

 % to 590 220

 -

 -

 -

-

ASTM D882

ISO 527-3 

Dart( ضربه پرتاب وزنه

)Drop

 to 2200 g 260 oz 77.59 - 9.17ASTM D1709, ISO

7765-1 

استحکام پارگی

Elmendorf to 1300 g 90

to 130 N 0.010

 -

 oz 45.85 - 3.17

lbf 29.22 - 0.002248

-

ASTM D1922

ISO 6383-2 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 85.0 °C 58.0 F° 185.0 - 136.4ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای

 to 230 °C 180 F° 446.0 - 356.0ISO 11357-3 دمای ذوب

CLTE 8.5E-5 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

 to 1660 J/kg/°C 1650 -ASTM C351 گرمای ویژه

 W/m/K 2.0 -ISO 8302 رسانندگی گرمایی
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District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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